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Vorwort

Die gesundheitsschédlichen Eigenschaften von Asbestfeinstaub und die damit zusammen-
hangenden Erkrankungen sind seit ldngerem bekannt und fihrten im Bereich des Arbeits-
schutzes schon frithzeitig zu einer Reihe von Regelungen. Dazu gehéren insbesondere die
Verordnung Uber gefédhrliche Arbeitsstoffe und die Unfallverhitungsvorschrift ,Schutz gegen
gesundheitsgefahrlichen mineralischen Staub”. Die Asbestproblematik ist in den letzten
Jahren in einer Reihe wissenschaftlicher Veranstaltungen eingehend untersucht und in ver-
schiedenen Veroffentlichungen, insbesondere dem UBA-Bericht 7/80 ,,Umweltbelastungen
durch Asbest und andere faserige Feinstdube", dargestellt worden. Hierdurch wurde dieses
Problem weiten Teilen der Bevilkerung bewuBt. In der Folge setzte eine rasche Entwickiung
ein, die zum verstérkten Einsatz staubarmer Bearbeitungsgerate fir Asbestzement und zur
Substitution von Asbest in zahlreichen Produkten flhrte.

in dem vorliegenden zehnbéandigen AbschluBbericht eines im Auftrag des Umweltbundes-
amtes durchgeflhrten Forschungsvorhabens gibt das Battelle-Institut zur Information von
Herstellern, Verwendern, Verbrauchern und Behdrden flir zehn verschiedene Einsatzberei-
che einen Uberblick (iber den derzeit erreichten Stand der Substitution in der Bundesrepu-
blik Deutschland. Danach stehen in nahezu allen Einsatzbereichen Ersatzstoffe flir asbest-
haltige Produkte zur Verfiigung, auf die der Verbraucher dieser Produkte zuriickgreifen kann.
Der Katalog beschreibt die jeweiligen Anforderungen an asbesthaltige Produkte aus tech-
nischer Sicht und nennt auf der Basis von Herstellerangaben die im Handel verfigbaren
asbestfreien Ersatzprodukte mitihren spezifischen Eigenschaften sowie deren Bezugsquelien.

Der Katalog war auch Grundlage fiir Beratungen im Stoffkreis , Asbest" sowie im Unteraus-
schuB (UA) VIl , Verwendungsbeschrankungen/Ersatzstoffe” des Ausschusses fir gefahr-
liche Arbeitsstoffe (AgA) beim Bundesminister flr Arbeit und Sozialordnung. An diesen Bera-
tungen waren u. a. Vertreter aus Industrien, die Asbest, asbesthaltige Produkte oder Ersatz-
stoffe verarbeiten oder verwenden, beteiligt ebenso wie Vertreter der Gewerkschaften, der
fir den Arbeits- und Umweltschutz zustandigen Behérden, der Berufsgenossenschaften und
der Wissenschaft. Die Anregungen und Beitrdge aus den beteiligten Kreisen wurden bei der
Erarbeitung berlicksichtigt. Dadurch erfuhren die Ergebnisse eine aktuelie und besonders
breite fachliche Grundlage.

Der Ersatzstoff-Katalog wurde vom AusschuB fir gefahrliche Arbeitsstoffe, der die Bundes-
regierung berét, auf dessen Sitzung im Dezember 1984 zur Kenntnis genommen; er hat im
Juni 1985 beschlossen, der Bundesregierung vorzuschlagen, in einer Technischen Regel fur
gefahrliche Arbeitsstoffe (TRgA) auf den Katalog hinzuweisen. Der Katalog soll allen Beteilig-
ten, insbesondere den Arbeitgebern, als Entscheidungshilfe zur Auswahl von Ersatzstoffen
dienen. '

Neben den Autoren vom Battelle-Institut e.V. sei an dieser Stelle Herrn Eberhard Hoffmann
(Obmann des Stoffkreises , Asbest"), Herrn Gerd Albracht (Obmann des Unterausschusses
Verwendungsbeschrankungen/Ersatzstoffe” des AgA) und Herrn Wolfgang Lohrer (Um-
weltbundesamt) besonders gedankt, die durch ihren persdnlichen Einsatz einen wesent-
lichen Beitrag zum Zustandekommen des Kataloges in der vorliegenden Form geleistet
haben.

Dr. Heinrich von Lersner
Prasident des Umweltbundesamtes



Yorwort des Herausgebers

Die Verwendung ungeféhrlicher oder zumindest weniger gefahrlicher Stoffe ist dasjenige
Schutzziel, das bei allen MaBnahmen im Bereich der geféhrlichen Stoffe an oberster Stelle
der Schutzziethierarchie steht.

Dieses Prinzip, wo immer méglich ungeféhrliche Ersatzstoffe zu verwenden, gilt besonders
beim Umgang mit krebserzeugenden Stoffen und hier vor allem auch fir Asbest, den ,,Stoff
der tausend Mdéglichkeiten", der in mehr als 3000 Produkien in den verschiedenen Anwen-
dungsbereichen vorkommen kann.

Der Einsatz geeigneter ungefahrlicher Ersatzstoffe setzt die entsprechende Information der
Anwender voraus. Daher gewinnen die Kenntnisse Uber Moglichkeiten und Grenzen von
Ersatzstoffen mit der Vielseitigkeit des zu ersetzenden Gefahrstoffes an Bedeutung.

Aus diesem Grunde hat sich der Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften
entschlossen, den Bericht des Umweltbundesamtes tber im Handel verfligbare Substitute
flir Asbest und asbesthaltige Produkte, der aus einem Forschungsvorhaben des Batielle-
Institutes hervorgegangen ist, in seiner Schriftenreihe zu verdffentlichen, um die Ergebnisse
dieses Forschungsvorhabens einer moglichst breiten Fachoffentlichkeit zuganglich zu ma-
chen. Der Ersatz von Asbest durch ungefahrlichere Stoffe darf nirgendwo daran scheitern,
daB die entsprechenden Informationen Uiber geeignete Ersatzstoffe nicht vorhanden sind.

Die Herausgabe des Asbest-Ersaizstofikataloges entspricht der gesetzlichen Verpflichtung
der Berufsgenossenschaften, mit allen geeigneten Mitteln flir die Verhitung von Arbeits-
unféllen und Berufskrankheiten zu sorgen.

Wegen des Umfangs des Forschungsberichtes wurde die Aufteilung in insgesamt zehn
Bande entsprechend den verschiedenen Einsatzbereichen beibehalten, so daB sich jeder
Interessent die Informationen nur fir den oder die Produktbereiche beschaffen kann, die fiir
ihn oder seinen Betrieb von Bedeutung sind.

Wir wiinschen diesem Bericht eine weite Verbreitung in der Praxis, um auf diese Weise das
in Angriff genommene Ziel, génzlich auf Asbest verzichten zu kénnen, moglichst schnell zu
erreichen.

Sankt Augustin, im September 1985

W {von Hassell)

Amtierender Vorsitzender Alternierender Vorsitzender
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Einsatzbereiche von Asbest und asbesthaltigen Produkten

Einsatzbereich Produktgruppen
-01 -02 -03 -04 -05 -06
10* Anorg. Anorg. Organ. Organ. Nichtfaserige
Asbest synthet. natirl. synthet, natdrl. Fullstoffe
Faser-/Fiill- Fasern Fasern Fasern Fasern - Blattchen
stoff - Teilchen
20 Personliche | Hitzeschutz- | Flachige Materialien
Arbeitsschutz | Hitzeschutz- | Handschuhe | Textilgebilde | fir spezielle
kleidung Arbeitsplatze
30 Brandschutz-| Spritz- Plastische | Pappen, Textilien Schutz-
Brandschutz | platten u. massen, Massen, Schnlre/ - Losch- kleidung
-matten |solierputze | Anstriche, Viiese, decken flir Brand-
Kitte und anorgan. - Yorhdnge |bekdmpfung
Spachtelm., | Schaum-
Brand- stoffe, Brand-
schutzmortel | schutzkissen
40** Platten Anorg. Materialien | Formteile Textile
Wirme- und Matten | Spritz- z. Verfillung |und Form- | Erzeugnisse
isolation massen von Fugen u.| massen
Hohirdumen
50 Dréhte und | Isolierstoffe | Formmassen| Haushalts-
Elektro- Kabel geréte
isolation
60 Statisch Dynamisch | Zylinderkopf-| HeiBgasdich-| Kompen-
Dichtungen - Flach- - Packung |dichtung tung satoren
dichtung
70 Flassig- Gastiltration/ | Atemfilter fiir | Diaphrag-
Filtration filtration, Liftung, Atemschutz- | men, Separa
Fein- u. steril| ProzeBluft, geréte toren
Filtermedien, | Ent-
Filterhilfsm. | staubung
80 Scheiben- | Trommel- Bremsklotz- | Bremsbela- | Kupplungs-
Reibbelédge bremsbelage| bremsbelége| sohlen ge fir Indu- | beldge
strieanwen-
dungen
90 Ebene Wellplatten | Rohre fir Rohre fiir Garten-
Bautechn. Platten Tiefbau Haus-und | gestaltung
Produkte ~ Druckrohre| Grundst.
(Asbest- - Kanairohre | - Abgas u.
zement) Liftung
100 Anstrich- Klebstoffe, | Sonder- Formmassen| Formmassen
Chem. Prod. | stoffe und Dichtungs- | produkte mit | mit mit
und Sonstiges | Spachtel- massen, Bitumen- Kunstharz- | Kunststoff-
massen Kitte oder Teer- | Matrix Matrix
Matrix

* Hier sind auch Angaben ber Durchmesser und Spaltbarkeit faseriérmiger Ersatzstolfe aufgefihrt,

** Schallschutz



1 Vorbemerkung

Der hier vorliegende Katalog behandelt die Mdglichkeiten der Asbestsubstitution im Bereich
des Brandschuizes. Er ist Bestandteil eines mehrbéndigen Ubersichtskatalogs, in dem fiir
die verschiedenen Einsatzbereiche von Asbest und von asbesthaltigen Produkten die im
Handel verfigbaren asbestfreien Produkie erfaBt werden. Als Ordnungsprinzip wird die
Tabelle , Einsaizbereiche asbesthaltiger Produkte” (vgl. S. 8) zugrunde gelegt.

im Bereich des Brandschutzes wurde flr folgende Produkigruppen untersucht, ob und in-
wieweit asbesthaltige Materialien Anwendung finden bzw. fanden und welche technischen
Substitutionsmoglichkeiten am Markt angeboten werden:

A Brandschutzplatten und -matten 30-01
A Spritzmassen und Isolierputze 30-02
A Plastische Massen wie Anstriche, Kitte, Spachtelmassen und Brandschutzmortel  30-03

A Materialien zur Verfillung von Fugen und Hohlrdumen wie Pappen, Schnure,

Vliese, anorganische Schaumstoffe und Brandschutzkissen 30-04
A Flachige Textilgebilde wie Loschdecken und Vorhénge 30-05
A Schutzkleidung fiir die Brandbekampfung (Spezialausriistungen) 30-06.

Der Texiteil enthait aligemeine Informationen zu den Produkigruppen. Nach einer kurzen
Charakterisierung der asbesthaltigen Produkte werden aus den Anwendungen und Einsatz-
gebieten Anforderungslisten formuliert. Danach werden die Méglichkeiten des Asbestersat-
zes dargestellt und die Vor- und Nachteile und auch die Grenzen der asbestfreien Produkte
aufgezeigt.

Im Katalogteil sind fir die einzelnen Produktgruppen unter der jeweiligen Code-Nummer
Datenblatter fiir die im Handel verfiigbaren asbestireien Produkie zusammengestell, denen
der Verbraucher Angaben (ber technisch wichtige Eigenschaften, Hersteller, Lieferfirmen
und Anwendungsbeispiele entnehmen kann. Dieser Katalog soll dem Verbraucher die M&g-
lichkeit geben, sich Uber das im Handel verfligbare Angebot an asbestfreien Produkten fir
den Bereich Brandschutz zu informieren. Der Katalog kann und soll die technische Beratung
durch den Fachmann jedoch nicht ersetzen.

Die zusammengestellten Daten basieren auf Herstellerangaben bzw. auf deren Unterlagen,
die ungepriift Gibernommen wurden. Sie wurden mit groBer Sorgfalt (bertragen; flr die Voll-
stéandigkeit und Richtigkeit kann keine Gewéhr ibernommen werden. Weiter ist im Anhang
ein Verzeichnis von Herstellern und Vertreibern beigefligt, die uns im Rahmen dieser Erhe-
bung als Lieferanten fir die genannten Produkigruppen bekannt geworden sind.

An dieser Stelle danken wir den Vertretern von Firmen, Verbénden, Gewerkschaften und
Berufsgenossenschaiten fiir die wertvolie Unterstitzung.



2 Bestimmungen beim Umgang mit
asbesthaltigen Produkten

Bei der Verwendung asbesthaltiger Produkte sind u. a. folgende Bestimmungen zu beriick-
sichtigen:

2.1 Verwendungsbeschrankungen

Nach der UnfallverhUtungsvorschrift VGB 119 ,,Schutz gegen gesundheitsgeféhrlichen mine-
ralischen Staub" von 1973 mit dem in Kraft getretenen Ersten und Zweiten Nachtrag gelten
nach § 3a folgende Verwendungsbeschrankungen:

(1) Die Verwendung (einschlieBlich des Abtragens und Beseitigens) von Asbesizement-
leichtbauplatten (Raumgewicht 1,0 g/cm®) ist verboten.

(2) Die Verwendung (einschlieBlich des Abtragens und Beseitigens) nachstehender Erzeug-
nisse ist ebenfalls verboten, wenn sie Asbest enthalten:

1. Massen zum Aufspriihen oder Aufspritzen,
2. Isoliermaterialien oder Ddmmpstoffe flir Brandschutz,
3. bis 10.

sofern nicht die Berufsgenossenschaft festgestellt hat, daB bei bestimmungsgemaBer Ver-
wendung der Erzeugnisse die Asbestfeinstaubkonzentration am Arbeitsplatz 0,5 Fasern/cm?®
bzw. 0,025 mg/m® unterschreitet, ohne daB |iftungstechnische MaBnahmen getroffen sind
oder Atemschutzgeréte benutzt werden.

Nach ArbStoffV 1.3 Absatz 3 des Anhangs Il muB der Arbeitgeber auf Verlangen darlegen,
daf das Produki nicht mit einem anderen, weniger geféhrlichen Stoff hergestelit werden
kann.

2.2 Kennzeichnung

Am 1. 1. 1983 sind neue Bestimmungen der Arbeitsstoffverordnung in Kraft getreten, in de-
nen eine besondere Kennzeichnung fir krebserregende Stoffe und Zubereitungen - also
auch flir Asbest und asbesthaltige Stoffe — vorgeschrieben wird. Einzelheiten hinsichilich
der Stoffkennzeichnung enthélt die Technische Regel fiir gefahrliche Arbeitsstoffe TRgA 201
.Kennzeichnung von asbesthaltigen Zubereitungen”. Als Kennzeichnungstext sind die
Worte

JAsbesthaltig, bei unsachgemaBer Bearbeitung kann gesundheitsgeféhrlicher Feinstaub
entstehen” '

vo/rgesohrieben. Die Technische Regel enthélt auch eine Liste von Produkien, bei denen
unterstellt wird, daB eine weitere Be- oder Verarbeitung nicht erfolgt oder daB bei einer wei-
teren Be- oder Verarbeitung Feinstaub nicht entstehen kann (Negativliste).

Die neue EG-Richtlinie Nr.83/478/EWG vom 19. 9. 1983 (Asbestbeschrankungsrichtlinie)
geht Uber den Anwendungsbereich der Kennzeichnungspflicht nach § 6a ArbStoffV hinaus.
Sie bestimmt, daB alle verpackten und unverpackten Asbesterzeugnisse gekennzeichnet
werden mussen. Bei Produkten, die im Rahmen ihrer Verwendung weiter be- oder verarbei-
tet werden konnen, sind Sicherheitsratschldge beizufligen. Diese EG-Richtlinie muB spéte-
stens bis 1987 in nationales Recht umgesetzt werden.
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3 Brandschutzvorschrifien

Baulicher und betrieblicher Brandschutz sollen als vorbeugende MaBnahme die Entstehung
und Ausbreitung von Schadensfeuern verhindern, das Leben von Menschen und Tieren
schiitzen, Sachwerte sichern und erhalten.

Die wichtigsten Vorschriften flir den vorbeugenden Brandschutz sind die jeweils gtiltige Lan-
desbauverordnung (LBO) und die dazugehorige Durchfithrungsverordnung (DVO) sowie
weitere Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, beispielsweise

A Richtlinien fir die Verwendung brennbarer Baustoffe im Hochbauy,
A Hochhausrichtlinien, ’
A Garagenverordnung.

Der bauliche Brandschutz in Industriebetrieben wird in DIN 18 230 (Vornorm) behandelt. Die
im Vergleich zu normalen Bauten besondere Art und Nutzung machen hier zum Teil kom-
plexe Bestimmungen notwendig.

im Schiffsbau gelten das Internationale Ubereinkommen von 1960 zum Schutz des mensch-
lichen Lebens auf See (BGBI. Il S. 465/480), die Schiffssicherheitsverordnung (SSV) vom Ok-
tober 1972 (BGBI. | . 1933) und die Unfallverhlitungsvorschriften flr Kauffahrtenschiffe und
Fischereifahrzeuge.

Wichtigste Norm im Bereich des vorbeugenden Brandschuizes ist die DIN 4102 ,Brandver-
halten von Baustoffen und Bauteilen", die als Richtlinie der Bauordnungsbehdrden einge-
fihrt ist. Dieses recht umfangreiche Normenwerk mit insgesamt ber 150 Seiten (Teil 1 bis
8) enthélt die Bedingungen flr die Einteilung der Baustoffe nach ihrem Brandverhalten und
deren Bezeichnung. Sie erldutert weiter die Prifbedingungen fiir Bauteile und deren Eintei-
lung in Feuerwiderstandsklassen.

Baustoffe werden nach Teil 1 nach ihrem Brandverhalten eingeteilt in die

A Baustoffklasse A (A1, A2) - nichtbrennbar und
A Baustoftklasse B (B1, B2, B3) - brennbar.

Baustoffe der Klasse A, wenn sie brennbare Bestandteile enthalten, und der Klasse B1 mis-
sen ein glltiges Priifzeichen des Instituts fiir Bautechnik (1iBt) in Berlin besitzen. Die Prilizei-
chen beginnen mit PA-llI-. . ..

Als Baustoffe im Sinne der Norm gelten auch

A platten- und bahnenférmige Materialien (s. hier asbesthaltige Brandschutzplatten sowie
deren asbestfreie Folgeprodukte),

A Verbundwerkstoffe,
A Dammschichten.

Bauteile werden nach Teil 2 nach ihrem Brandverhalien in Feuerwiderstandsklassen - F -
eingestuft. Innerhalb gewisser Abstufungen (30, 60, 90, 120 und 180) wird die Zeit in Minuten
angegeben, wahrend der ein Bauteil bei einer Prifung unter Brandbeanspruchung (praxis-
gerechte Randbedingungen) bestimmte Anforderungen erfiillt. Uber die Durchfiihrung und
die Ergebnisse der Prifung wird ein Prifzeugnis ausgestellt, das eine Zusammenfassung
der Prifergebnisse sowie eine Klassifizierung der Bauteile enthélt.

Als Bauteile gelten Bauelemente und Konstruktionen, u. a. Wande, Decken, Stiitzen, Unter-
zlige und Treppen. Hier gelten die Feuerwiderstandsklassen F30 bis F180.
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Sonderbauteile werden nach Priifung in spezielie Feuerwiderstandsklassen eingestuf:

A AuBenwandelemente W 30 bis W 180
A Feuerschutzabschitsse T 30bisT 180
A Liftungsleitungen L 30bislL 120
A Brandschutzklappen K 30 bisK 90

Einzelheiten enthalten die Teile 3, 5, 6 der genannten Norm.

Bauteile, deren Eignung nicht allein nach DIN 4102 beurteilt werden kann, bedurfen einer all-
gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung durch das |fBt, Berlin. Diese ist insbesondere erfor-
derlich fir

A Putze und Spritzputze ohne Putztréger,
A dammschichtbildende Anstriche,
A Abschottungen fiir Kabeldurchfiihrungen.

Fir die praktische Bauplanung ist Teil 4 der Norm von besonderer Bedeutung. Er enthék
klassifizierte, d. h. ohne weiteren Nachweis zu verwendende Baustoffe und Bauteile, die aus
genormten Baustoffen hergestelit sind.

Zusammenstellungen Gber Zulassungen und Priifzeugnisse von nichtbrennbaren Baustoffen
(Baustoffklasse A) und schwerentflammbaren Baustoffen (Baustoffklasse B1), die nicht in
der DIN 4102 aufgefiihrt sind, enthalt die Loseblattsammlung allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassungen (BAZ), Erich Schmidi-Verlag, Berlin.

4 Brandschutzplatten und -matten

4.1 Anwendungen und Anforderungen

Brandschutzplatten und -matten kénnen als bauliche MaBnahme zum Schutz gegen Scha-
densfeuer von Beton, Stahl und Holz Anwendung finden.

Bei Betonbauteilen kénnen zerstérende Abplatzungen vermieden werden, wenn die Bauteile
mit gut isclierenden Stoffen bekleidet sind, so daf der Beton bei Erwérmung durch Brand-
beanspruchung langsam austrocknen kann.

Voraussetzung flir die Nutzung der Vorteile des Stahlhochbaus, wie gute Raumausnutzung
und geringes Gewicht, sind Bekleidungen mit Brandschutzplatten.

Fiir Holz und Holzwerkstoffe als brennbare Baustoffe sind aus Brandschutzgrinden héufig
Bekleidungen notwendig.

Brandschutzplatten finden daher im Hochbau und in der Industrie Anwendung flr die Her-
stellung und Bekleidung von Bauteilen mit Feuerschutzanforderungen nach DIN 4102, An-
wendungsbeispiele sind:

A Stahlstitzen und Stahlunterziige
A Decken und Dacher

A Holzbalkendecken

A Trapezblechdecken
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Stahlirdgerdecken
Stahifachwerkbau
Feuerschutztrennwénde
Nichttragende AuBenwénde
Stahlbeton

> D

und weiter
A Flllungen in Feuerschutztiiren
A Liftungsleitungen
A Brandschirzen

Aus diesen Anwendungen lassen sich fur Brandschutzplatten technisch wichtige Anforde-
rungen ableiten:

A nichtbrennbar, d. h. Zugehdrigkeit zur Baustoffklasse A nach DIN 4102

A niedrige Rohdichte

A geringe Warmeleitung

A gute Bestandigkeit gegentiber unterschiedlich hohen oder lang anhaltenden Tempera-
turen

Weitere notwendige Eigenschaften flr spezielle Anwendungen sind

A ausreichende mechanische Stabilitat,
A Verrottungs- und Feuchtigkeitsbestandigkeit und gegebenenfalls
A Chemikalienbesténdigkeit.

Enthalten die Produkte brennbare Bestandteile, ist flr die Zugehorigkeit der Produkte zur
Baustoffklasse A, d. h. nichtbrennbar gemaB DIN 4102, ein Priifzeichen mit Prifbescheid des
1iBt, Berlin, erforderlich.

Eine niedrige Rohdichte, die im Normalfall durch ein hohes Porenvolumen erreicht wird,
erleichtert das Entweichen von Wasserdampf und damit das Auftreten zerstdrender Ab-
platzungen.

Die Wérmeleitfahigkeit ist ein direktes MaB fir den Wéarmedurchgang und damit bestim-
mend fir die Schutzwirkung der Brandschuizplatte.

Aus einer niedrigen Rohdichte und einer geringen Wérmeleitfdhigkeit ergibt sich im Regel-
fall eine ausreichende Besténdigkeit gegenlber unterschiedlich hohen oder lang anhalten-
den Temperaturen.

Eine hohe mechanische Festigkeit ist flr viele Anwendungszwecke aus Grlinden der Ver-
arbeitbarkeit und der Haltbarkeit eine notwendige Eigenschaft, Flir Bereiche mit normaler
Beanspruchung sollen Platten eine Mindestbiegefestigkeit von gréBer 5 N/mm? aufweisen.
Die Festigkeit einer Bekleidung ist dann ausreichend groB, so daB diese bei normalem Be-
trieb nicht durchstoBen wird und dann im Ernstfall ihre Aufgabe nicht erfillen kdnnte, In Be-
reichen mit geringer Beanspruchung kann es vorteilhaft sein, beispielsweise aus Gewichts-
griinden, auch Platten mit geringerer Festigkeit zu verwenden.

Fur spezielle Anwendungen kann auch eine Bestandigkeit gegeniiber Feuchtigkeit oder,
vornehmlich in der chemischen Industrie, auch eine Chemikalienbesténdigkeit notwendig
sein.

In asbesthaltigen Brandschutzplatten wurden

A die Faserform (zur Armierung),
A die geringe Warmeleitféhigkeit,
A die Nichtbrennbarkeit und

A die Temperaturbestandigkeit
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des Asbestes genutzi, um die geforderten Eigenschaften zu erreichen. Bei Verwendung von
Portlandzement als Bindemittel war auch die Alkalibestandigkeit von Vorteil.

In der Tabelle 30-01 sind die Anforderungen und beispielhafte Anwendungen zusammen-

gestellt.
Tabelle 30-01:
Brandschutzplatien und -matten
Produkt- Anforderungen Anwendungsbeispiele Asbestfreie Fabrikate
gruppe an das Produkt bzw. Produkte
Brandschutz- Unabdingbar: Herstellung und Beklei- Platten auf Basis
platten und . dung von Bauteilen mit A - .
-matten A Nt'cf?ﬁgsggia" Bau- Feuerschutzanforderun- A QaIC|uFms:l|kat rp(t
sto . gem. gen nach DIN 4102, z. B, einer Faserarmierung
DIN 4102 (Prifzeichen) A Vermiculite od
) ) A Stahlstiitzen und ermicuitte oder
A Geringe Rohdichte _unterziige Perlite mit chemischer
(<1000 kg/m?) oder mineralischer
A Niedrige Warmeleitung A Stahlfachwerkbau Bindung
(<02W/m-K) A Trapezblechdecken
A Besténdigkeit gegen- | A Holzbalkendecken
Uber unterschiedlich AE hut
hohen oder lang anhal- X euersce g =
tenden Temperaturen rennwande
Notwendige Figenschaf- A Nichttragende Aufen-
ten: wande
A Ausreichende mecha. | & Stahibetonbauteile
nische Stabilitat A Liftungsleitungen
A Verrottungs- und A Brandschlrzen
Feuchtigkeitsbestandig . )
A Fillungen in Feuer-
schutztlren

4.2 Abgrenzung asbestfreier Produkte gegeniiber anderen
BrandschutzmafBinahmen

Die Verwendung von platten- und bahnenférmigen Materialien wie asbesthaltige Brand-
schutzplatten und von deren asbestfreien Nachfolgeprodukten fliir Zwecke des vorbeugen-
den Brandschutzes ist nur eine von vielen m&glichen BrandschutzmaBnahmen.

Im Rahmen dieser Erhebung werden als Baustoffe zum Ersaiz asbesthaltiger Brandschutz-
platten nur die unmittelbaren Nachfclgeprodukte mit Datenblattern erfaft.

Weitere platten- und bahnenférmige Brandschutzmaterialien mit z. T. Uberlappenden Ein-
satzbereichen, z. B. Gipskartonbauplatten F {GKF), Gipsfaserplatien und Mineralfaserddmm-
stoffe, werden nur beispielhaft aufgeflhrt, da diese schon immer im Wettbewerb auch zu
den asbesthaltigen Produkten standen.

Andere BrandschutzmaBnahmen wie die Ummantelung von z. B. Stahlbauteilen mit Stahibe-
ton, Mauerwerk oder Bauplatten aus mineralischen Bestandteilen sind in der DIN 4102,
Teil 4, aufgeflhrt und werden hier nicht weiter behandelt.
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4.3 Asbestfreie Produkte

Die Bemiihungen zum Asbestersatz im Einsatzbereich Brandschutz fiihrten zur Entwicklung
vollig asbestfreier Produkte.

Die unmittelbaren Nachfolgeprodukte sind Platten auf Calciumsilikatbasis. Anstelle der As-
bestfaser werden hier fiir die Armierung andere Fasern unterschiedlicher Art und Menge
eingesetzt. Daneben enthalten diese Substitute extrem leichte Zuschlage mit Schittdichten
200 kg/m?, z. B. Perlite (porig geblahtes vulkanisches Glas mit granitischer Zusammenset-
zung), Vermiculite (aufgebléhtes glimmerartiges Material) oder auch Kieselgur.

Die Platten kdnnen, dhnlich wie Asbesizementplatten, nach dem Hatscheck-Verfahren her-
gestelit werden. Ist eine dekorative Oberflachenbeschichtung wie beispielsweise im Schiffs-
bau erforderlich, wird ein arbeitsaufwendiges FilterpreBverfahren eingesetzt.

Zur Beschieunigung des Abbindeprozesses und zur Anregung des Kristallwachstums wer-
den die Platten im Regelfall autoklaviert.

Ein Vergleich von asbesthaltigen Brandschutzplatten mit Platten auf Calciumsilikatbasis
fihrt zu folgender Bewertung:

A In den mechanischen Eigenschaften wie Elastizitatsmodul, Biege- und Zugfestigkeit sind
die Platten fiir verschiedene Anwendungsbereiche etwa gleichwertig.

A Der Wert fir die Wéarmeleitféhigkeit ist durch Art und Menge der Zusétze beeinfluBbar.
Platten mit einer geringeren Rohdichte zeigen eine geringere Wérmeleitfahigkeit, aber
auch eine geringere Biegefestigkeit.

Brandschutzplatten auf Vermiculitebasis werden aus geblahtem glimmerartigem Material ge-
ringer Dichte mit einer chemischen oder hydraulischen Bindung, beispieisweise mit Was-
serglas, hergestellt. Sie sind nicht feuchtigkeitsbestandig und decken somit den Einsatzbe-
reich der asbesthaltigen Brandschutzplatten und der asbestfreien Folgeprodukte nicht in al-
len Anwendungen ab. Sie werden bevorzugt im Innenausbau eingesetzt. In den wichtigsten
Eigenschaften wie Rohdichte, Warmeleitfahigkeit und Biegefestigkeit sind sie etwa mit den
Platten auf Calciumsilikatbasis vergleichbar. Der Preis der Platten ist wegen des aufwendi-
gen Herstellungsverfahrens hoher als der von Platten auf Calciumsilikatbasis. GréBere Be-
deutung hat Vermiculite als Fll- und Verstarkungsmitte! in Spritzmassen und Putzen.

Gipskartonbauplatten F (Feuerschutzplatten, GKF) nach DIN 18180 enthalten zur Verbesse-
rung des Gefligezusammenhalts eine Glasseidenarmierung. Gipsfaserplatten bestehen aus
Gips mit eingelagerten Zellulosefasern, Glasfasern und anderen Faserarten.

Die Schutzwirkung der Gipsbaustoffe beruht vor allem auf dem Gehalt an chemisch gebun-
denem Kristallwasser, das im Brandfalle verdampft. Durch die Armierung mit Faserstoffen
wird das Gipsgeflige auch dann noch zusammengehalten, wenn durch Feuereinwirkung der
Gipskern entwéssert und damit rissig wird.

Die Rohdichte der Platten betragt 800 bis 1000 kg/m3, die Warmeleitfahigkeit etwa
0,200 W/m - K. Beide Werte liegen an der Grenze der oben aufgestellten Anforderungen flir
Brandschutzplatten.

Gipskarton-Bauplatten sind ohne weitere Impragnierungen feuchtigkeitsempfindlich und nur
flir den nichttragenden Innenausbau in trockenen Raumen geeignet. Flr diesen Anwen-
dungsbereich standen sie schon immer im Wettbewerb mit den Platten auf Calciumsilikat-
basis bzw. den asbesthaltigen Vorlauferprodukten.
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Im Rahmen dieser Erhebung sind diese Produkie als plattenférmiger Baustoff fir brand-
schutztechnische Anwendungen mit erfaBt worden. Wegen der geringen Uberschneidung
der Finsatzgebiete mit denen asbesthaltiger Brandschuizplatten werden im Katalog unter
der Code Nr. 30-01 nur beispielhaft Lieferfirmen und Produktnamen aufgeftihrt.

Produkte auf der Basis von Mineralfasern finden Anwendung in Form von

A gepreBten Platten mit geringem Anteil an Bindemitteln und
A gesteppten Matten.

Kriterien fiir die Eignung von Faserdammestoffen sind: Sie mussen aus mineralischen Fasern
nach DIN 18165, Teil 1, bestehen, der Baustoffklasse A nach DIN 4102 angeh&ren und einen
Schmelzpunkt >1000°C besitzen. Mineralfasern nach dieser Norm sind aus silikatischen
Schmelzen, z. B. Glas-, Gesteins- oder Schlackenschmelzen, gewonnene Fasern.

Die Rohdichte dieser Produkte ist in weiten Grenzen variierbar und héngt von der Verdich-
tung und dem Bindemittelanteil ab. Lockere, leichte Platten und Matten haben eine Dichie
von etwa 30 kg/m?; stark verdichtete Platten eine Dichte von 100 bis 120 kg/m?. '

Die Warmeleitfahigkeit ist gering und nur wenig von der Rohdichte abhéngig. Typische Wer-
te liegen zwischen 0,040 und 0,060 W/m - K. Bei diesen Platten tritt, je nach Art des Binde-
mittels, zwischen 250 und 750°C eine Bindemittelverflichtigung ein; die Brandschutzwir-
kung wird hierdurch jedoch nicht negativ beeinfluBt.

Die Anwendungsgebiete dieser Produkte sind bevorzugt:

Einlagen in zweischaligen Leichtbauwénden
Vertikale und horizontale Trennflachen im Schiffsbau
Deckenkonstruktionen

Verkleidung von Liftungsleitungen

Flllungen von Brandschutztiren

Flllungen von Rolitoren

Ummantelung von Stahltragern und -stitzen

>>>>D>D>D

Die aufgefiihrten Einsatzgebiete der Mineralfaserddmmstoffe zeigen nur eine geringe Uber-
schneidung mit denen asbesthaltiger Brandschutzplatten. Im Katalogteil werden daher nur
beispielhaft Lieferfirmen und Produkinamen aufgefihrt.

5 Spritzmassen und Isolierputze

Asbesthaltige Spritzmassen unterliegen - wie bereits eingangs erwéhnt - seit 1979 einer
Verwendungsbeschrénkung. Es sind daher schon seit Jahren ausschlieBlich asbestfreie
Spritzmassen unterschiedlicher Zusammensetzung im Handel. Diese Produkte werden hier
nur der Vollstandigkeit halber miterfaBt.

5.1 Anwendungen und Anforderungen

Putzbekleidungen kénnen die Feuerwiderstandsdauer von Bauteilen aus Stahlbeton, Stahl
und Holz stark erhdhen. Hier kdnnen Putzschichten auf Putzirdgern und Spritzputze ohne
Putztrager unterschieden werden. Flr den vorbeugenden Brandschutz haben friiher insbe-
sondere asbesthaltige Spritzprodukte Anwendung gefunden, da sie sich profilfolgend auf-
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Tabelle 30-02:

Anorganische Spritzmassen und [solierputze

Produkt- Anforderungen Anwendungsbeispiele Asbestireie Fabrikate
gruppe an das Produkt bzw. Produkte
Anorganische | Unabdingbar: Ummantelung von Bau- Spritzmassen mit hydrau-
Spritzmassen, . teilen mit Feuerschutz- lischer Bindung auf Basis
Isolierputze A Nichtbrennbar, Bau- anforderungen nach von
stoffklasse A, gem. DIN 4102 7 B
DIN 4102 (Zulassung) T A Mineral- oder Keramik-
Geringe Rohdichte 4 _Sst:;:'zt;iger und fasern
(<1000 kg/m?) A Vermiculite bzw. Perlite
A Niedrige Wérmeleit- A %auc:;sgjérs;ﬁf%en (faserirei)
fahigkeit Isolierputze auf Basis von

A Liftungsleitungen Vermiculite oder Perlite

A Bestandigkeit gegen-
Uber unterschiedlich A Stahlbetonbauteile
hohen oder lang anhal- (Balken und Decken)
tenden Temperaturen

Dammputze und Putze
nach DIN 18550, Teil 2

und
Notwendige Eigenschaf-

ten: A Aufbau von Trenn-

wénden im Schiffsbau

A Ausreichende Haftzug-
festigkeit A Verschottungen

A Verflllung von Hohl-

A Ausreichende mecha- .
raumen

nische Stabilitat

spritzen lassen und keine aufwendige Unterkonstruktion erfordern. Vor allem bei der Um-
mantelung von Tragern, Stitzen und Stahlkonstruktionen mit komplizierter Geometrie erge-
ben sich wirtschaftliche Vorteile.

Spritzmassen finden vielféltige Anwendung, z. B. fir die Ummantelung von

Stahltragern und -stitzen,
Dachkonstruktionen, z, B. Rundsporthallen,
Liftungsleitungen,

Stahlbetondecken und -balken

und fur

B> D>

A Aufbau von Trennwanden im Schiffsbau,
A Verschottungen,
A Verfiiliung von Hohlrdumen.

Aus diesen Anwendungen lassen sich technisch wichtige Anforderungen ableiten, sie sind
in Tabelle 30-02 aufgelistet.

Spritzputze, die ohne Putztréger aufgebracht werden, sind zulassungspflichtig, der Nach-
weis der Feuerwiderstandsklasse ist durch ein Priifzeugnis oder Gutachten zu fithren.

Geringe Warmeleitféhigkeit und niedrige Rohdichte werden durch den hohen Faseranteil
der Spritzmassen erreicht; man erhélt eine lockere, pordse Strukiur, die maBgebend fiir die
technischen Eigenschaften ist.

Aus der geringen Warmeleitfahigkeit und der niedrigen Rohdichte ergibt sich im Regelfall
eine ausreichende Bestandigkeit gegenliber unterschiedlich hohen und lang anhaltenden
Temperaturen.
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Voraussetzung fir die brandschutztechnische Wirksamkeit eines Putzes ist seine ausrei-
chende Haftung auf dem Untergrund. Fiir Spritzmassen wird die Haftung durch einen Haft-
vermittler sichergestellt.

Eine besonders vorteithafte Eigenschaft von Spritzmassen ist die fugeniose Verarbeitbarkeit
ohne Hohlrdume.

5.2 Asbestfreie Produkte

Putzbekleidungen sind in DIN 4102, Teil 4, unter 3.1.5 fiir Betonbauteile und unter 6.2.2 flr
Stahlbauteile aufgefihrt. Als brandschutztechnisch gesignete Putze gelten Vermiculite- und
Perlite-Dammputze und Putze nach DIN 18550, Teil 2.

Fiir diese Produkte haite Asbest nie eine groBe Bedeutung. Die heutigen Produkie sind alie
asbestfrei und werden daher im Katalog nicht aufgefiihrt.

Fir Spritzmassen ist ein Ersatz des Asbestes schon seit 1979 volizogen - generelle Ver-
wendungsbeschrankung durch den ersten Nachtrag UVV ,,Schutz vor gesundheitsgefahrli-
chem mineralischem Staub" (VGB 119).

Als unmittelbare Nachfolgeprodukte des Spritzasbests wurden zwei Typen von asbestireien
Spritzmassen entwickelt:

A Mineralfaser- oder keramikfaserhaltige Massen, die nach dem Spritzen zu ebenso locke-
ren und pordsen Strukturen flihren, wie sie beim Spritzasbest vorliegen;

A faserfreie Massen, bei denen die erforderlichen Warmedammwerte und die niedrige
Dichte durch Zusatze von expandierten Vermiculiten/Perliten realisiert werden.

Die Spritzmassen werden in der Regel als Trockenmortel - ein Gemisch von Mineralfasern
oder Vermiculite/Perlite mit einem hydraulisch hértenden Bindemittel - angeliefert und un-
mittelbar vor dem Auftragen mit Wasser gemischt.

Die brandschutztechnischen Eigenschaften sind im Prinzip die gleichen wie beim Spritz-
asbest. Der zeitliche Aufwand flr das Aufbringen der Isolierung konnte durch Verbesserung
der Spritzmaschinen und der Aufbringungsmethoden etwa auf die Zeiten wie flr Spritz-
asbest gesenkt werden,

Im Katalogteil sind unter der Code-Nr. 40-02 beispielhaft Lieferfirmen und Produkimassen
aufgefihrt.

6 Plastische Massen fiir Brandschutzanwendungen

6.1 Anwendungen und Anforderungen

In dieser Gruppe sind plastische Massen wie hochviskose Anstrichstoffe, Kitte und Fugen-
massen, Mortel u. 4. zusammengefaBt, die fir brandschutztechnische MaBnahmen Anwen-
dung finden. In diesen Produkten dient Asbest als faserférmiger Fuilstoff u. a.

A zur Armierung der Schichten durch Bildung eines Fasergeristes,
A zur Vermeidung von Schrumpfung und RiBbildung.
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Weiter wurden eine Reihe von Eigenschaften positiv beeinfluBt wie

A thixotropes Verhalten von Anstrichstoffen,
A Erhdhung der Temperaturbesténdigkeit.

Anstrichstoffe finden Anwendung, wenn nur geringe brandschutztechnische Anforderungen
an Bauteile gestellt werden - beispielsweise F30. Beispiele fir Anwendungen sind der
Schutz von Stahlbauteilen wie Stahibiegetrager, -stlitzen und -fachwerkstibe. Sie werden in
gleicher Dicke wie Ubliche Korrosionsschutzanstriche aufgebracht. Das Aufbringen ist ein-
fach und wirtschaftlich.

Weiter kann durch Beschichtungen die Brandausbreitung auf Kabelbahnen verhindert und
eine Beschadigung von Kabeln bei intensiver Brandeinwirkung verzégert werden.

Kitte und Fugenmassen finden Anwendung zur Verflllung von Hohlr8umen und Fugen aller
Art. Beispiele sind Fugen zwischen Bauteilen wie Briistungen, Decken, Stlitzen und Wéande
und Abdichtungen von Kabelschachten, Mauerdurchbriichen, Ttroffnungen u. a.

Mortel werden vorzugsweise flr Kabelabschottungen eingesetzt, d. h. zum Verfillen der
Hohlrdume zwischen den Kabeln bei Wand- und Deckendurchbriichen.

Aus diesen Anwendungen lassen sich technisch wichtige Anforderungen ableiten, sie sind
in Tabelle 30-03 aufgelistet.

Die Massen sollen

A thermisch Uber eine begrenzte Zeit bestandig sein,

A wechselnde oder lang anhaltende Temperaturbeanspruchung lberstehen,
A eine geringe Warmeleitféhigkeit aufweisen und

A flexibel sein, um eine Bewegung ohne RiBbildung zu Uberstehen.

Tabelle 30-03:
Plastische Massen fiir Brandschutzanwendungen

tenden Temperaturen.

A Niedrige Warmeleit-
fahigkeit

Notwendige Eigenschaf-
ten:

A Hohe Elastizitat

A Gute Raumausiillung

Verfiillung von Dehn-
und Bewegungsfugen
zwischen Bauteilen

Abdichtung von Kabel-
schéchten, Mauerdurch-
brichen, Tlréffnungen

Verflillung von Hohlrdu-
men z. B. bei Wand- und
Deckendurchbriichen

Produkt- Anforderungen Anwendungsbeispiele Asbestireie Fabrikate
gruppe an das Produkt bzw. Produkte
Plastische Unabdingbar: Schutz von Stahlbauteilen | Dammschichtbildende
Massen: A Nichtbrennbar A Stahibiegetrager, Matenallen in unterschied-
. . . lichen Anwendungs-
Anstriche, Kitte, (Zulassung) -stlitzen und ¢ .
N ormen wie
Spachtel- A Thermisch iiber be- -fachwerkstébe
massen, Mortel grenzte Zeit bestandig | Beschichtung von Kabeln A Anstriche
o und Kabelbahnen A Platten
A Bestandigeit gegen-
{iber unterschiedlich Verwendung in Kabel- A Kitte
hohen und lang anhal- | und Rohrabschottungen A Mértel

A Fugenmassen

Bei thermischer Belastung
bldhen die Materialien
schaumartig auf und bil-
den eine gut isolierende
Schutzschicht.
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6.2 Asbestfreie Produkte

Fir diesen Bereich stehen heute dammschichtbildende Materialien in den verschiedensten
Anwendungsformen zur Verfigung. Man verwendet hierflir Substanzen, die sich beim Erwér-
men schaumig aufbléhen, ab 250 bis 300°C verkohlen, sich dabei verfestigen und eine fein-
porige, gut isolierende Schutzschicht bilden. Hierzu eignen sich Gemische aus Harnstoff,
Dicyandiamid, Melamin und organischen Phosphaten. Weiter finden Massen auf anorgani-
scher Basis wie Natriumsilikat mit geringen Mengen organischer Zusatze Anwendung. Sie
schaumen bei Hitze ebenfalls auf und bilden eine nichtbrennbare, feinporige, druckfeste und
hitzeddmmende Schaumschicht.

Fir die Anwendung ist die FuBnote ') zu DIN 4102, Teil 2, zu beachten:

,,.Die Brauchbarkeit von im innern, auf der Oberflache oder in Fugen von Bauteilen angeord-
neten Beschichtungen, Folien oder dhnlichen Schutzschichten, die durch die Temperaturbe-
anspruchung erst wirksam werden (z. B. ddmmschichtbildende Anstrichsysteme), kann nicht
allein nach dieser Norm (DIN 4102, Teil 2) beurteilt werden; es sind weitere Nachweise zu
erbringen (z. B. im Rahmen einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung).”

Die Anwendung dieser Produkte fir brandschutztechnische MaBnahmen darf im Regelfall
nur durch geschulte Fachkrafte erfolgen.

Fir diese Produktgruppe wurde keine volistandige Erhebung angestrebt, weil diese Produk-
te keine direkten Folgeprodukie asbesthaltiger Massen fir Brandschutzanwendungen sind.
Hier wird auf die ,Zusammenstellung allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen fir den
baulichen Brandschutz" des Instituts flir Bautechnik, Berlin, verwiesen.

in den Datenblattern sind unter der Code-Nr. 30-03 fiir verschiedene Anwendungsgebiete
Beispiele von Produkien und Lieferfirmen aufgefthri.

Dammschichtbildende Anstrichstoffe finden auch fir Holz- und Holzwerkstoffe zur Erzielung
der Eigenschaft ,,schwerentflammbar” (Baustoffklasse B1) Anwendung. Sie werden in den
Datenblattern nicht mit aufgeflihrt.

Bauteile, die unter Verwendung ddmmschichtbildender Materialien hergestellt werden, wie
beispielsweise Kabelabschottungen und Feuerschutztiiren, werden, wie auch bei den ande-
ren Produktgruppen, in den Katalog nicht aufgenommen.

7 Materialien
zur Verflillung von Fugen und Hohlraumen

7.1 Anwendungen und Anforderungen

In dieser Produktgruppe sind Materialien wie Papiere, Pappen, Viiese, Schniire, Zépfe, anor-
ganische Schaumstoffe und Brandschutzkissen fiir brandschutztechnische Anforderungen
zusammengefaBt. In diesen Produkten wurde Asbest in nahezu reiner Form verwendet, wah-
rend bei den in Abschnitt 6 behandelten Produkien Asbest als Zusatz zu einem Bindemittel
diente.
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Tabelle 30-04:

Materialien zur Verfillung von Fugen und Hohlrdurnen

Produkt- Anforderungen Anwendungsbeispiele Asbestfreie Fabrikate
gruppe an das Produkt bzw. Produkte
Verfillung von | Unabdingbar: Verfillung von Dehn- und | Papiere/Pappen/Schniire/
E%%?%Srr;c;n A Nichtbrennbar, Bewegungsfugen Vliese auf Basis von
Baustoffklasse A, Stopfisolierungen fir A Mineralfasern
A Papiere/ gem. DIN 4102 Risse und Hohlrdume .
A Keramikfasern
Pappen/ . . . . .
Schniire/ A Ge{mgg Warmeleit- Thermische Isolierungen Anorganische Schaum-
Vi fahigkeit . f
iese Brandabschottungen in stoffe auf Basis von Glas-
A Anorgani- Notwendige Eigenschaf- | der Bauphase fasprn, Keramikfasern und
ten: Glimmer
sche
Schaum- A Gute Raumausfiillung Brandschutzkissen aus
stoffe i
A Hohe Elastizitat Séﬁzfﬁgsee;g:t‘fsebe mit
A Brand- - .
schutz- A Niedrige Rohdichte A Mineralfasern
kissen . ) .
A Dammschichtbilden-
den Materialien

Hauptanwendungsgebiet ist hier die Verfiillung von Dehn- und Bewegungsfugen. Bewegun-
gen in Deckenfugen gehen vorzugsweise auf Schwinden, Temperaturschwankungen und
Bauwerkssetzungen zurlick und rufen VergréBerungen der Spaltbreite und Verschiebungen
und Verdrehungen hervor. Die Fugen sind so auszufithren, daB der Durchtritt des Feuers
weder unmitielbar noch nach Durchwarmung erfolgen kann, die Ausdehnung der Bauteile
jedoch nicht behindert wird.

Ein groBes Anwendungsgebiet von Brandschutzkissen sind Bauabschottungen in der Bau-
phase. Die Gefahr eines Feuers ist hier groBer als im spéteren Betrieb. Durchbriiche kénnen
hier mit Brandschutzkissen dicht verschlossen werden. FUr Installationsarbeiten werden die
Kissen einfach herausgenommen und nach beispielsweise Einziehen von Kabeln wieder in
die Offnungen eingebracht. Nach unseren Informationen werden Brandschutzkissen in gro-
Bem Umfang bei der Bundespost verwendet, nicht nur wahrend der Bauphase.

Die Verwendung Uberwiegend asbesthaltiger Produkte fiir Isolierungen hat technisch und
mengenmaBig nur eine geringe Bedeutung. Die Anwendungen beschrénken sich auf Einzel-
falle in zugelassenen Feuerschuiztliren im Bereich des Schlosses und bei feuerwider-
standsféhigen Verglasungen.

Aus diesen Anwendungen wurden die in Tabelle 30-04 aufgefiihrten Anforderungen abge-
leitet.

Es sind

A nichtbrennbar, d. h. Zugehorigkeit zur Baustoffkiasse A nach DIN 4102
A geringe Wérmeleitung

A geringe Rohdichte

A gute Raumausflllung

A hochelastisch
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7.2 Asbestfreie Produkte

Fur Dichtungsstoffe in Dehnfugen, an die brandschuiztechnische Anforderungen gestelit
werden, kommen nur Baustoffe der Klasse A in Frage. Es eignen sich:

A Mineralfaserplatien

A Mineralfaserzpfe

A Aluminiumsilikatfasern

A Anorganische Schaumstoffe

Nach DIN 4102, Teil 4, Abschnitt 4.4.2.3, mussen Dammschichten in AnschiuBfugen aus mi-
neralischen Fasern nach DIN 18165, Teil 1, bestehen, der Baustoffklasse A nach DIN 4102,
Teil 1, angehdren, einen Schmelzpunkt von <1000°C besitz